Edelsteine und Edelsteinbergbau in Sri Lanka

Die National Gem and Jewellery Authority of Sri kan(NGJA)

Sri Lanka ist seit jeher fur seine wertvollen Etktse bekannt. Sagen und Legenden aus Ara-
bien, Indien, China und Berichte friiher europaisé&@decker (z.B. Marco Polo) beschrei-
ben die fabelhaften Steine aus Ceylon, wie Sri barik 1972 hiel3. Schon Kdnig Salomon

soll Sheba Edelsteine aus Sri Lanka geschenkt haiebauf alten Zeichnungen, wie den be-
rihmten Wolkenméadchen an den Wanden der FelsenfeSigiriya, kann man prunkvollen

Schmuck mit groRen Edelsteinen entdecken.

Abbildung 1: Wolkenmadchen (Fresken) in Sigiriya mi reichem Edelsteinschmuck

Aus Sri Lanka kommen auch heute noch einige deglrégsten und schonsten Edelsteine der
Welt. Nach Textilien und Tee nehmen Edelsteinerefiiarenden Platz in der Exportstatistik
ein /1, 2/
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Abbildung 2: Exportstatistik Sri Lanka fur 2007 aus /2/

Die Bedeutung des Edelsteinhandels ist auch ird@ortzahlen von 1999 — 2003 sichtbar.

Exportvolumen der wichtigsten Edelsteine
in Millionen Rs (1 USD ~ 100 Rs)
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Abbildung 3: Exportvolumen der wichtigsten Edelstene von 1999 — 2003 /3, 4/

Das frihere Ceylon verfiigt Gber reiche sekundagetstatten, die direkt im Fluss (River
dredging) oder im primitiven Tiefbau auf Flussseelme abgebaut werden. Der Edelstein-
bergbau und der Export werden dabei von der NG@ANational Gem and Jewellery Autho-
rithy, kontrolliert und lizenziert. Der Stellenwetieser Behorde wird ersichtlich, wenn man
sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ans@@uVorsitzende ist der Minister fur
Finanzen und Planung. Weiterhin gehdren der SekietiFinanzministers (oder ein leiten-
der Mitarbeiter seiner Abteilung), der Vorsitzertd Sri Lanka Export Entwicklungsbehor-
de, ein leitender Mitarbeiter der Zentralbank, \dersitzende der Edelstein Handelsbank, der

Generaldirektor des Zolls, ein leitender Mitarbedes Ministerrates, die Vorsitzenden der
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Institutionen, die aufgrund des NGJA Gesetzes debiurden sowie weitere 5 durch den

Minister benannte Mitglieder dazu.
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Abbildung 4: Wegweiser der NGJA in Rathapura

Die NGJA hat durch ihre Politik den Edelsteinberghi# alle getffnet. In friiherer Zeit gab
es gewisse regionale Gruppen oder Gemeinschaftéeamit auch ein gewisses Monopol im
Edelsteinhandel. Jetzt kann jeder eine Lizenz shalvenn er die Bedingungen dafur erfullt.
Ebenso wird streng darauf geachtet, dass Kinder W& Jahren nicht im Bergbau beschaftigt
werden durfen. Die Hauptaufgabe der 1993 aus Vianhahoérden hervorgegangenen NGJA
ist die Forderung und Entwicklung der Edelsteinstde, der Forschung auf dem Gebiet so-
wie der Unterbindung und Vorbeugung illegalen Eg@hihandels. So ist es beispielsweise
grundsatzlich verboten, rohe Edelsteine aus Srkhauszufiihren. Ausnahmen von diesem
Grundsatz, z.B. fur Lehr- und Forschungszweckesltetle NGJA. Damit soll gesichert wer-
den, dass die Wertschopfung im eigenen Lande vbtbléerstol3e gegen das NGJA Gesetz
kénnen mit bis zu 5 Jahren Gefangnis und/oder lidviiRupien (rund 7000 Euro) Strafe
geahndet werden. Importe von Edelsteinen sind giemgeon Importzéllen und Steuern be-
freit, was ebenfalls der Unterstiitzung der einhgotmén Edelsteinindustrie, vor allem der
Schleifereien und Goldschmiede beitragt.

Eine besondere Rolle spielten Geuda. Darunter faastEdelsteine zusammen, die vormals
als wertlos gehalten wurden. Per Definition singsdiunrein, milchig, trib oder haben kleine,
mikroskopische Einschlisse /3/. Obwohl mehrere feigle, z.B. auch Chrysoberyll in diese
Gruppe fallen, wird heutzutage in Sri Lanka daruneist minderwertiger Korund verstan-
den. In den 80er Jahren kauften vor allem thaikuoich Handler illegal diese Geuda auf und

schmuggelten sie nach Thailand. Daraufhin wurde \ibetrage und Gesetze (zunachst zwi-
3



schen Thailand und Sri Lanka) geregelt, unter waridBedingungen thailandische Handler
und mittlerweile auch andere internationale Han@leuda kaufen durfen. Die Bedeutung
dieser eigentlich minderwertigen Steine wird spatath erlautert.

Nachdem mit der Griindung der NGJA die Grundlagéirageschaffen wurden, konnte
schon 2 Jahre spater (1995) die Gem and JewellesgdRch and Training Institution

(GJRTI), also eine Edelstein Forschungs- und Adsbiysinstitution, gegriindet werden. Sie
hat nicht nur die Aufgabe der Erkundung von Lagetsh, sondern dient der Forschung zur
Identifikation und Verbesserung von Edelsteineht Hiilfe bei dem Einsatz von Maschinen
(Bergbau, Schleiferein, ..), bietet Seminare undk&toops an, publiziert Zeitschriften und
Bucher und bietet ein Training in den Gebieten Geiogie (Edelsteinkunde), Schleifen,
Schmuckdesign, Edelsteinbehandlungen, und andeideri an.

Die Sri Lanka Gem and Jewellery Exchange (SLGJEJ®unter der NGJA gebildet, um die
Export Abteilung der NGJA, die Edelstein Laboren dll, Versicherung und die Edelme-
tallprtfung unter einen Hut zu bekommen. Als Taurder Gastwissenschatftler ist diese Auf-
teilung zunachst uninteressant, da die NGJA un&tBJE z.B. in Ratnapura unter einem
Dach zu finden sind. Bedeutung hat das allerditiggetien, der Edelsteine erwirbt. Touristen
kénnen die Echtheit ihrer Steine kostenlos priuéssén, nur fur ein schriftliches Zertifikat
wird ein unbedeutender Beitrag (nachrichtlich 31&8dlerhoben. Sollte es sich herausstellen,
dass der erworbene naturliche Edelstein synthetideh gar eine Falschung ist, wird dieser
durch die Behérde zerstort. (Achtung! Synthetisetidutet nicht unbehandelt.) Angeblich
wird der Verkaufer, dem so etwas passiert nichenulbis er einen mindestens gleichwerti-
gen, echten Edelstein als Ersatz besorgt hat. Siffietich hat er neben strengen Strafen auch
den Verlust der Lizenz zu befirchten, denn der 8ieser Vorgehensweise der Behorde ist ja
gerade das Vertrauen in die EdelsteinindustrieSmoh.ankas zu starken. Dieses Konzept
scheint aufzugehen. Eine Schéatzung des Wertesddst&nes wird aber nicht von der Be-
hdrde vorgenommen (nur auf Ruckfrage von Banken Gaeichten). Im Klartext: ob man

ein gutes Geschaft gemacht hat oder ein Vielfadeed/Nertes bezahlt hat, bleibt offen. Aus
diesem Grunde ist jeder gut beraten, sich vor denf Kenigstens ein paar Grundkenntnisse
anzueignen und vor allem nicht sofort zu kaufendson erst zu vergleichen und in jedem
Falle zu handeln. Da es unter den Handlern viedbar gibt, wird das auch erwartet.

Die Handler haben ein ausgepragtes Gespur dafaymedarft an einen Kauf herangeht, sie
merken sofort, wenn jemand einen bestimmten Staedingt haben will, sie lassen sich
durch etwas Wissen zu gro3eren Nachlassen Ubermag@eken aber auch schnell, wenn je-
mand den Bogen uberspannt. Kommt man alleine mameifuwelier (was nicht einfach ist),
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so kann das schon 20 — 30 % Rabatt bedeuten. Retgsl wird man aber durch ein Tuck-
tuck (dreiradriges Gefahrt, meist fur 2 — 3 Persgegne Art Taxi), ein grol3eres Taxi oder
einfach einen Begleiter eskortiert, der einen gdh#reit* auf der Stral3e anspricht und dann
nur noch schwer von der Seite weicht. Diese Begleitler Chauffeure bekommen Provision,
auch wenn man es nicht merkt oder sieht. Ist matedan in der Lage mit einer Edelsteinlu-
pe umzugehen, um Einschlisse und Unreinheitenkameen und erkennt man wenigstens
die wichtigsten Edelsteine, fallt der Preis ebdsfsiarker. Gepflogenheiten beim Handel soll-
te man ebenfalls beachten. So ist der Preis, daenselast nennt, fur den Verkaufer eine feste
Marke. Er erwartet, dass man mindestens diesen Zaterst selten zahlt man diesen nied-
rigsten Preis, da der Handler beim Handel natldioen héheren Preis ansetzt und man sich
— je nach Geschick — mehr in Richtung des einen dele anderen Preises schliel3lich einigt.
Darum sollte man maoglichst lange warten, bis mdlosseinen Preis nennt. Erst den Stein
prufen, mehrfach nach dem Preis fragen, auf Eidisskl oder auch unprézisen Schliff (nur
unter der Lupe zu erkennen) hinweisen und erstesgéahe Vorstellungen einbringen. Unreal
niedrige Preise fuhren allerdings zu einem soferti§topp beim Nachgeben des Handlers.
Sollte also ein Saphir erst 150, dann 130 dannEL20 kosten und man bietet dann 5 Euro
an, kann man sicher sein, dass der Preis bei 120t#eibt. Trifft man einen realeren Preis,
angenommen zwischen 30 und 40 Euro, kann man deuB®beginnen und erreicht mit et-
was Geschick fast seinen Gebotspreis. Etwas naehgabbss man beim handeln, bleibt man
ganz stur bei einem niedrigen Preis, wird auchHerdler stur bleiben, da dass gegen die
.-Regeln“ des Handelns verstolit.

Lagerstatten

Nach Dharmaratne /3/ besteht der Hauptteil vori&nka aus préakambrischen kristallinen
Gesteinen. Die Edelsteinlagerstatten befindeni#ewiegend im Highland/Southwestern
Complex, einem breiten Band, dass Sri Lanka in @ovaeNE nach SSW durchquert. Der
Komplex besteht im Wesentlichen aus Sedimenterdulieh hohe Temperatur und hohen
Druck metamorph beansprucht wurden. Daraus remiti€harnockite und charnokitische
Gneise sowie im stdwestlichen Teil Metasedimeritarrockitische Gneise und magmati-
sche Gesteine.

Der eigentliche Edelsteinabbau wird aber domirdaerth die Gewinnung aus Sedimenten. Es
werden Residuallagerstatten, eluviale Lagerstaittehalluviale Lagerstéatten unterschieden.
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Bei den residualen Lagerstéatten mit einer Ablaggiarsitu erfolgt der Abbau in Tiefen von
wenigen Zentimetern bis etwa 10 m. Eluviale Laggtsh sind durch einen Transport tber
kurze Entfernungen gekennzeichnet. Der Hauptabifalgeaber in alluvialen Lagerstatten.
Diese haben sich Uber einen Zeitraum von etwa 5dien Jahren durch den Transport
Uber Flisse gebildet. Plotzliche Geschwindigkedssnngen fihrten zur Ablagerung kérni-
gen und schweren Materials. Dadurch sind diesm&iner Tiefe von 30 m liegenden Lager-
statten gekennzeichnet durch gut gerundete schviieerale und Quarzkiesel. Uber dem
Lagerstattenhorizont befinden sich meist latefigesBoden, braune, rotbrauen Boden, sandige
Bbdden und Béden mit einem hohen Humusanteil. Delséginfihrende Horizont mit den
kieselformigen Ablagerungen wird illama genanntb8asind die meisten gefundenen Edel-
steine nur einige Millimeter grol3.

Die Gegend um Ratnapura (sinhalesisch: ,Stadt delskeine*) z&hlt zu den bekanntesten

Bergbaugebieten in Sri Lanka.

Abbau der Lagerstatten

Der Abbau erfolgt entweder im Tagebau, Tiefbau atiekt im Fluss in Form des ,river
dredging“ oder Uber Slurry Pumpen, ein Verfahrexssdn Deutschland als Nassgewinnung

bezeichnet werden wiirde.

Tagebau wird ausschliel3lich angewendet, wenn deéeefschichten sehr nahe der Erdoberfla-
che liegen. Das Erdreich wird einfach abgegrabeéailma-Schicht wird auf einen Haufen
geschuttet und mit Abspulen mit Wasser wird eiméagihe Dichtesortierung erreicht. Das
Konzentrat mit den Edelsteinen wird von Hand veredNur bei flachenhaft sehr ausgedehn-
ten Lagerstatten wird strip mining angewandt. Gaeatizlich sind alle Betriebe Kleinbetriebe,
Ausnahmen gibt es kaum. In einem solchen Kleindletfsmall scale mining) arbeitet dann
auch schon ein Bulldozer oder Radlader, der deauhrentlang eines Streifens aufhaldet.
Die freigelegte illama-Schicht wird dann auf LKWagen und zu einer Aufbereitungsanlage,
meist eine einfache manuelle Wasche oder auch sihermechanische Wasche und eine
Setzmaschine, transportiert. Durch das Waschenenarar allem erst einmal die tonigen
Bestandteile weggesplilt. UbergroRen werden abdeasieleinem Brecher zugefiihrt (nur in

mechanisierten Betrieben). Das abgesetzte schwiglaerial (Dichte gréRer als 3: Diamant,



Granat, Turmalin, Spinell, Chrysoberyll; Dichte dnoder gréf3er 4. Korund, Zirkon) wird
taglich entnommen und der Weiterverarbeitung zug#fl

Ist der erste Streifen abgebaut, wird daneben &@gnste Streifen abgebaut. Der Abraum fillt
gleichzeitig den ersten Streifen wieder auf.

Generell ist aber mittlerweile der Abbau mit schevarGeréat meist verboten. Genehmigungen
gibt es nur im Einzelfall. Der Grund dafir ist gasnére Ziel des Bergbaus: die Schaffung

von Beschéftigung und nicht primar der gegenwanNiget der Edelsteine.

Demzufolge ist auch der Tiefbau kaum mechanismeainchmal eine elektrische Winde und
eine Pumpe, ansonsten alles Handarbeit. Eine Gagehgifur den Tiefbau scheint es eher
zu geben, da hier die Landinanspruchnahme geralgem Tagebau ist.

Der Abbau beginnt von einem Schacht aus, der wevigger bis wenige Dekameter tief sein
kann. In weniger tiefen Gruben ohne jegliche Masehiwird das taube Material mit Rattan-
Korben von Mann zu Mann gereicht und nach tUber Tgd@rdert. Schachte kbnnen rund
sein, meist sind sie aber rechteckig, vor allenveémiger festem Gebirge. Der Querschnitt ist
in der Regel 2 x 2 frbis 2 x 4 m. Der Ausbau erfolgt mit Bolzenschrotzimmerung. ®iaz
schen werden Planken/Bretter/Stocke aus Betelnlzskimier die Zimmerung eingebracht,
die die Aufgabe haben, Farnkraut zu halten. Diéseskraut und die Holzer verhindern ein
Einbrechen der freien Schachtstél3e zwischen deeBsthrotzimmerung. Die Entwasserung

erfolgt manuell oder mit Pumpen.

Abbildung 5: Einfahrt auf dem Kibel, Mondsteingrube Mitiyagoda



Nach dem Durchteufen der unhaltigen Schichten diedllama-Schicht erreicht, die einige
Zentimeter, aber auch wenige Meter dick sein k&mabefindet sich auf zersetztem oder
auch unverwittertem Basisgestein.

Liegt die edelsteinflihrende Schicht tiefer (in Bexgel ab ca. 10 m), werden vom Schacht aus
L<tunnel“, also Abbaue, bis zu einer Lange von 3@0.m aufgefahren. Die Hohe dieser Gru-
benbaue liegt zwischen 1,50 und 2,00 m. Als Ausbengden Turstocke gesetzt. Zwischen
den Turstocken und an der Orstbrust werden — wiSahacht —Betelnusshdlzer und Farnwe-
del hinter den Ausbau gesteckt, um ein Hereinbredee Sedimentschichten zu verhindern.
An der Orstbrust wird abschnittsweise ein Teil Hagers herausgekratzt, in einen Korb, ei-
nen Sack oder Kubel gefullt und manuell oder nmeeWinde nach Uber Tage geférdert. Als
Geleucht dienen meist Kerzen. Ist der Bereich atgiehvird der Schacht verfillt und einige
Dekameter daneben der nachste angesetzt. In weigifgr Schachten arbeiten 6 Bergleute,
in tieferen Gruben 10 bis 12. Sie lI6sen sich uhitgre jede Stunde ab.

Abbildung 6: Abbau der illama-Schicht, Karapincha bei Ratnapura

Das Herauswaschen der Edelsteine erfolgt (wie anchagebau) manuell mit geflochtenen
flachen Kérben oder tber Waschen und Aufgabe aah&eschinen. Beim manuellen Wa-
schen stehen die Bergleute hufttief im Wasser eghd/ienken die Korbe im Wasser um Ton
und leichte Bestandteile von den schwereren Edetstezu trennen. Leichterer Quarz, der
sich am Rande des Korbes sammelt wird vom Korb gemen und aus der Grube geworfen.
Nach ca. einer halben Stunde wird der Korb mit &&trag in die Sonne gestellt und der
Vorarbeiter sucht aus diesem ,nambuwa“ die gré3enehwertvolleren Steine heraus. Weni-

ger wertvolle und kleine Steine verbleiben im Karld werden vom Wascher aussortiert.
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Die dritte Moglichkeit der Gewinnung ist die Nasag@ung. Bei der traditionellen Verfah-
rensweise wird ein Damm mittel Buschwerk und Staokeichtet. Vor dem Damm wird der
Untergrund mit langen Stangen (memmoties) aufgeiwDials feine und leichte Material wird
durch die Stromung abgetragen und flieRt iber Giifieing im Damm stromabwarts. Die
edelsteinfuhrende illama-Schicht ist erreicht, wehrarzkiesel sichtbar werden. Dann wird
diese Schicht mit Stahlstangen geldst. Schwereagsdl bleibt vor dem Damm liegen,
leichtes wird Uber den Damm gesplilt. Grol3ere Eelakstkonnen leicht erkannt werden und
werden abgesammelt, das restliche Konzentrat wiedrw Tage- oder Tiefbau weiter aufbe-
reitet.

Die Gewinnung mit Slurrypumpen wurde nach teilwelatzung im Jahre 1992 verboten.
Mittlerweile gibt es einige wenige Ausnahmen. E@enehmigung kann erteilt werden, wenn
mit der traditionellen Technik kein Abbau erfolgeamn.

Die Eroffnung eines Bergwerkes sowie das Anbredweredelsfihrenden Schicht und das
Waschen sind hochreligiose Tatigkeiten. Alte Rited Gebrauche werden streng befolgt, um
reiche Ausbeute zu erhalten und Unfalle und Unglimk vermeiden. Fur den Anbruch der
illama-Schicht und dem Beginn des Waschens werdearalers verheil3ungsvolle Tage aus-

gesucht. Bestandteil der Zeremonien sind auch Adémes die Gotter und Notleidende.

Edelsteine in Sri Lanka

Nach dem Wasch- und Aussortierungsprozess komnsamads die edlen Steine zum Vor-
schein. Der Grol3teil, wie bereits erwahnt, als euktesel. Daneben werden aber auch bei-
spielsweise Saphirkristalle gefunden. Besonderslinégind Kristalle, die der idealen Form
nahe kommen. Diese Form sagt allerdings noch nidbes ihren Wert als Schmuckstein aus.
Fast jede Familie hat einen solchen yakakapu gail¢dut stone), einen vom Teufel geschlif-
fenen ,perfekten” Stein.



Abbildung 7: Verschiedenfarbige Saphire als Kristal und abgerundetes Flusssediment

Sri Lanka ist vor allem durch seine Saphire bekaaimt Saphir ist ein Korund. Je nach Farbe
unterscheidet man zwischen Rubinen (roter Korund)$aphiren, wobei je nach Farbe ein
Préafix den Stein kennzeichnet. Eine Ausnahme bddetblaue Saphir. Er wird auch nur als
Saphir oder Ceylon-Saphir bezeichnet. Ceylonsahhien sich allerdings nur blaue Saphire
nennen, die auch wirklich aus Sri Lanka stammemnBlomenblaue Saphire gelten dabei als
die wertvollsten. Sie haben ein tiefes Blau mieeinsamtartigen Luster. Weiterhin wird oft
die Kurzform Padparadscha (Pathmaraga) fir Padpelradsaphir benutzt. Um Padparadscha
Saphir genannt zu werden, muss der Stein Reflex@iald und orange aufweisen — die Far-
ben der Lotusblite (Nelumbo Nucifera Speciosa),demauch sein Name stammt. Sie geho-
ren zu den teuersten Edelsteinen der Welt undcheriahnliche Preise wie gute Rubine.
Obwohl hei3begehrt, liegen blaue Saphire meistr@m Preis von Rubinen /3/. (Dennoch

kénnen die Preise filr natiirliche, ungebrannte b&aphire einige tausend $ pro Catatra-
gen)

! Es wird hier die Schreibweise Carat anstelle Kaeabrzugt, da vor allem im amerikanischen Rawara€als
Gewichtseinheit fir Edelsteine = 0,2 Gramm uradd als Goldgehalt in Teilen von 24 bezeichnet w8 kt
Gold = 18/24 = 750"er Gold = 75 % Goldanteil
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Abbildung 8: Ceylon-Saphir

Abbildung 9: Saphire mit "color-zoning"

Einen Sonderstatus nehmen Geuda, minderwertigar8apim. Nachdem sie zunéchst wert-
los waren, da sie aufgrund unzureichender Farbdapskopischen Einschltissen und damit
fehlender Durchsichtigkeit nicht zu Schmuckzweckerarbeitet werden konnten, begannen
thailandische Kaufer diese ,nutzlosen® Steine im3gm Stil aufzukaufen. Offensichtlich hat-
ten sie einen Weg gefunden, diese Steine zu Schmuekrarbeiten. Heute ist bekannt, dass
durch Brennen farbloser oder gelblicher Steinezligi ca. 1850 °C eine blaue Farbe einge-
stellt werden kann. In Abh&angigkeit von der Sawéfatigabe (reduzierend oder oxidierend)
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und der Temperatur knnen so blaue Tone erzeudt; lginke Steine zu intensiv pinken oder
pink-orangen Steinen gebrannt oder Brauntdne ikgoirSteinen beseitigt werden. Damit
wurde es mdglich, ,wertlose” Geuda in ,wertvollei®aphire umzuwandeln. Im Gegensatz
zu Imitationen (Nachahmungen mit anderen Matenglagler Ziichtungen (synthetische
Zuchtungen mit identischem Material), handelt ek siier um naturliche Saphire. Heutzutage
wird angenommen, dass die meisten Saphire (unchRuidrmebehandelt sind. Unbehan-
delte Steine kosten ungleich mehr. Aus diesem Grwedsuchen Organisationen wie die
AGTA (American Gem Trade Association) einen hohtan8ard bei Handlern zu etablieren,
der gewabhrleistet, dass jegliche Behandlung kesimgfemacht wird. Das Kurzzeichen fir
Warmebehandlung ist dabei H (Heat). Leider haltelm sicht alle Handler, meist trotz besse-
ren Wissens, daran.

Die Methoden der Edelsteinbehandlung werden imafénierter und besser. Einige von
ihnen, wie z.B. Diffusionsbehandlung mit Berylliumar Erzeugung padpardscha-farbener
Saphire, sind vom Laien nicht mehr und von Lab@ehwer zu erkennen. Dartber hinaus
heil3t eine Angabe wie: ,nicht bestrahlt* noch lamgght, dass ein Stein nicht erhitzt wurde
oder umgekehrt. Es ist heutzutage ebenso moglaims&tphire durch Erhitzen und damit
auflosen des im Saphir enthaltenen Rutils und Rellisation desselben durch langsames
Abkuhlen zu erreichen. Die Rutilnadeln rekristadien parallel zu den Kristallflachen und

bilden damit einen sechsstrahligen Stern.

Abbildung 10: Sternrubin

Obwohl Rubine, Saphire und fancy-Saphire den groteeil an Edelsteinen in Sri Lanka

ausmachen, gibt es eine Reihe weiterer sehr begeimd wertvoller Steine, wie Chrysobe-
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ryll, Alexandrite (Farbwechsel-Chrysoberyll), Choperyll-Katzenaugen, Granate, Turmali-

ne, Spinell, Zirkon und Topase.

Abbildung 11: Spinell, Zirkon, Chrysoberyll und Granat (von oben nach unten)

Daneben finden sich auch sehr seltene und wert8ahenuck oder Sammlersteine, wie Sin-
halit, Taafeeite, Sphene und viele andere mehhtNig vergessen auch der bekannte Mond-

stein aus Sri Lanka mit seinem mondlichtartigenif8ater.

Abbildung 12:Mondstein aus Mitiyagoda, jetzt Sammlung der TU BAF
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Abbildung 13: Geschliffene Mondsteine, Mitiyagoda

Das Schleifen der Steine

Der nachste Schritt in der Bearbeitung der Rohéglaksist das Schleifen (facettiert oder als
Cabochon) und die Verarbeitung zu Schmuck. Obwahl&hka hervorragende Schleifwerk-
statten hat, ist hier Vorsicht geboten. Ebenso & von geschliffenen Steinen. Der
Grund ist einfach: die Schleifer werden meist ($ gusnahmen, z.B. Sithygems) nach Ca-
rat geschliffener Stein bezahlt. Die Folge ist,sdsie versuchen, das Meiste aus den Steinen
heraus zu holen. Das wird mdglich, wenn der Steéigliohst so geschliffen wird, dass er der
runden Rohform nahe kommt. Einer dieser Schliffeles Ceylonschliff. Durch den nun zu
steilen Winkel im Pavillion (unterer Teil des Stes), wird das einfallende Licht nicht reflek-
tiert, sondern verlasst den Stein. Reflektionen lindtbrechungen (des zurickgeworfenen
Lichtes) sind damit kaum oder nicht zu sehen, deinSvirkt leblos und hat meist ein grol3es
.Fenster®, d.h. man kann in der Mitte hindurchsaraund z.B. unter den Stein gelegte
Schriftziige erkennen. Ein mit richtigem Winkel ddgtener Stein (Korund um 42° Pauvilli-
onwinkel) reflektiert das Licht im Innern, wirft @sirtick und bricht (je nach Stein, z.B. bei
Sphene stark) einzelne Wellenlangen unterschiedtatk, was zu einer grof3en Dispersion
(Aufspaltung des weil3en Lichtes in seine farbigestBndteile) fuhrt. Ein solcher Schliff

wuirde aber weniger Endgewicht und damit wenigemLidin den Schleifer bedeuten.

/1/ CIA Worldfactbook, online Versiomttps://www.cia.goV/library/publications/the-world-

factbook/

12/ Department of Census and Statistics, Websitew.statistics.gov.lk

/3/ Dharmaratne, P.G.R.: Gem Industry of Sri Larikablication of The Geological Survey

and Mines Bureau of Sri Lanka, 2005
14



/4/ National Gem and Jewellery Authorithy, stasishie Daten 2004-2007, internet:

http://www.srilankagemautho.com/st-exportstatistibg

Alle Fotos: Jurgen Weyer

Dr.-Ing. JUrgen Weyer

Institut fir Bergbau und Spezialtiefbau
TU Bergakademie Freiberg

09596 Freiberg

Gustav-Zeuner-Stralle la

15



